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改善の内容 

全車両、リアクロスメンバーの製造ラベル及び刻印を確認し、不具合対象品に該当する場合はリアクロスメンバー

を良品に交換する。 

 

 

識別 ：車台番号打刻の車台番号の最左から３桁目の上部に白色のペイントを塗る。 

 

 

リアクロスメンバーにおいて、製造時の加工が不適切なため、強度が不足しているものがある。このた

め、使用過程で亀裂が発生すると共に異音が発生し、最悪の場合、リアクロスメンバーが破損し、走行

安定性を損なうおそれがある。 
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