
改 善 箇 所 説 明 図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：         はシリアル番号を点検し、該当する場合は対策品に交換する部品を示す 

 

 

 

ルーフベッドのマットレスにおいて、材質の選定が不適切なため、ベッドフレームが錆により腐食するこ

とがある。そのため、当該ベッドフレームが破損し、最悪の場合、走行中にルーフベッドが脱落して、乗

員が怪我を負うおそれがある。 

 

 

改善の内容 
 

全車両、マットレスのシリアル番号を点検し、該当する場合はマットレスを対策品に交換する。なお、

ベッドフレームに腐食がある場合は、ベッドフレームを新品に交換する。 
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